Zalacznik
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

453-2 Izolacje cieplne

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotlowej specyfikacji technicznej (SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
zwigzanych z wykonaniem docieplenia Scian zewnetrznych budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wawrzyniaka 14-16 w
Inowroctawiu.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogoélna
jako dokument przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p-1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

SST dotyczy rob6t majacych na celu wykonanie izolacji cieplnej
systemowej —bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych
budynkow z zastosowaniem styropianu

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w
Polskich Normach.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

WYMAGANIA OGOLNE

Przed rozpoczeciem realizacji projektu wykonawca powinien przedstawic
inspektorowi nadzoru lub projektantowi do aprobaty probki w zakresie
kolorow i faktury. Probki powinny by¢ przygotowane z tych samych
produktow, przy uzyciu tych samych narzedzi, wyposazenia i technik co
zaprojektowana elewacja. Zatwierdzone probki nalezy zachowac i
udostepnia¢ na placu budowy. Wykonawca powinien dokladnie zapoznaé
sie z projektem i wyjasni¢ ewentualne watpliwosci dotyczace rozwigzania
detali, mocowania mechanicznego i inne.



Zaprawy klejace do przyklejania plyt styropianowych

Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona zZywicami syntetycznymi
dajaca po rozdrobnieniu woda wysokiej jakosci mase klejaca do
przyklejania plyt termoizolacyjnych do podtoza mineralnego.

Warstwa termoizolacyjna:

Plyty styropianowe EPS 70-040 wymiarach 1000 x 500 mm i grubosci 12,
812 cm trudnopalne samogasnaca frezowane

Warstwa bazowa — mineralna modyfikowana zaprawa klejaca

Sucha mieszanka na bazie cementu wzbogacona zZywicami syntetycznymi
dajaca po rozrobieniu woda wysokiej jakosci mase klejaca do zatapiania
siatki wzmacniajacej na zewnetrznej powierzchni warstwy izolacyjne;j.

Siatka wzmacniajaca :

Siatka wzmacniajaca w kolorze niebieskim wykonana z widkien szklanych
odpowiednio preparowanych dla uzyskania kompatybilnosci z innymi
materiatami systemu. Siatka klasyfikowana jest wg odpornosci warstwy
bazowej na uderzenia w odmianie Standard Plus.

Powloka elewacyjna $cian zewnetrznych

Faktura powloki elewacyjnej — typu ,baranek”

Modyfikowane zaprawy tynkarskie - suche mieszanki mineralne
wzbogacone zywicami syntetycznymi dajace po rozdrobnieniu z woda
wysokiej jakosci masy tynkarskie przeznaczone do malowania.

Listwy startowe

Listwy startowe ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do
grubosci izolacji.

Startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

Narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatka wzmacniajaca).

Farby elewacyjne
Silikonowe farby zgodne z projektem kolorystyki.

Uwaga:
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na miejsce prac w

oryginalnych, nie napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami. Zaprawy klejace i tynkarskie nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach chronionych przed wilgocia. Zapraw nie
nalezy przechowywac dtuzej niz 6 miesiecy od daty produkcji podanej na
opakowaniu.



3. SPRZET

Roboty izolacyjne moga by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu
przeznaczonego do tego typu robot.

4. TRANSPORT
Bez wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogolna.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do wykonania robo6t nalezy wykonac roboty
przygotowawcze zgodnie z projektem budowlanym. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci ustalen projektu ze stanem faktycznym
nalezy wstrzymac¢ wykonywanie robot przygotowawczych i
powiadomic o tym fakcie autora projektu i inspektora nadzoru.
Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor nadzoru
inwestorskiego po przedlozeniu przez Wykonawce opinii projektanta
dotyczacej sposobu prowadzenia roboét i ewentualnych zmian oraz
okresleniu skutkow finansowych wynikajacych z zaistniatych
zmian.

5.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT IZOLACYJNYCH:

Do wykonania prac dociepleniowych mozna przystapic jezeli
temperatura podloza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24
godziny nie bedzie nizsza niz +5°C (podczas malowania ( +7°C). W
tym czasie elewacjé nalezy chronic¢ przed zamoczeniem i
uszkodzeniem. Wszystkie powierzchnie nie objete pracami nalezy
chroni¢ przed zabrudzeniem. Czasowa ochrona przed deszczem
powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego zakonczenia
instalacji obréobek blacharskich i uszczelnien. Prace dociepleniowe
nalezy koordynowac z innymi pracami budowlanymi.

W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ wstepujaca - kapilarna.
Budynek powinien by¢ wolny od wad wplywajacych na prawidtowe
funkcjonowanie systemu ocieplenia.

Pomiedzy rusztowaniem a Sciana nalezy zachowac wystarczajaco
duza odleglosc, zas kotwy zamontowac ze spadkiem od Sciany w
celu prawidlowego odprowadzenia wody.



Ocena i przygotowanie podloza:

W kilku miejscach Sciany sprawdzi¢ ewentualne odchylki od pionu,
w razie znacznych rozbieznosci ustali¢ z projektantem lub
inspektorem nadzoru sposob ich niwelacji.

Nalezy upewnic sie, ze podloze jest:

- czyste, suche, ptaskie z tolerancjg +/- 6 mm na promieniu 1,2 m,
wolne od nalotow, wykwitoéw, tuszczacych sie farb i innych
substancji ostabiajacych przyczepnosé;

- takie samo jak wymienione w projekcie;

- wolne od wilgoci technologicznej i kapilarne;j.

Ubytki i nier6wnos$ci mozna uzupelni¢ za pomoca mas
wyrownujacych. Stabe, pylace si¢ podloza mozna wzmocnic
sSrodkiem gruntujacym.

Przed przystapieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci spoiwa do podioza. W tym celu
w kilku miejscach na powierzchni elewacji przykleja sie po 3
kawalki (100x100mm) styropianu i pozostawia do wyschniecia na
czas 3 dni. Po 3 dniach wykonac¢ nalezy probe oderwania styropianu
od podtoza. Podloze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie
nastapi w probce styropianu. W przypadku, gdy klej odspoi sie od
podloza lub oderwie sie jego fragment podloze jest zbyt stabe i
nalezy rozwazy¢ mozliwo$¢ poprawienia przyczepnosci przy uzyciu
sSrodka poprawiajacego przyczepnosc¢ lub inna metode mocowania
plyt styropianowych (np. mechanicznia).

Mocowanie plyt styropianowych

Nalezy sprawdzi¢ czy plyty styropianowe spelniaja wymagania
przyjetego systemu docieplen. W Zzadnym wypadku nie wolno
uzywac zzotknietych, wypaczonych lub nie réwno pocietych ptyt.

Mocowanie plyt styropianowych nalezy rozpoczac¢ od
zabezpieczenia dolnej krawedzi systemu: przy uzyciu odpowiedniej
listwy startowej. Prace nalezy rozpoczac od wyznaczenia poziomej
linii, ktéra bedzie stanowi¢ dolng krawedz sytemu. Listwe startowg
nalezy mocowac tak, aby jej dolna krawedz pokrywala sie z
wczesniej wykreslong pozioma liniag. Do mocowania uzywac
tacznikow whbijanych w odstepach co okoto 30 cm. Nierownosci
podloza niwelowac nalezy przy uzyciu podkladek dystansujacych z
PCV. Listwy laczy¢ przy uzyciu plastikowych lacznikow. Na
narozach budynku mocowac nalezy listwy narozne.

Mase klejaca nakladac¢ na plyty metoda pasmowo - punktowa.
Ramka: szer. ok. 5 cm, o odpowiedniej grubosci, 6 plackéw o
odpowiedniej grubosci i Srednicy ok. 10 cm wewnatrz ramki.



Uwaga:
Mase klejaca naklada¢ wylacznie na powierzchnie plyt

termoizolacyjnych, nigdy na podloze.

Natychmiast po natozeniu masy klejacej nalezy plyte docisnac do
podloza i dosunac do krawedzi sasiedniej plyty tak,

aby masa klejaca nie dostata sie pomiedzy plyty.

Plyty nalezy ukladac¢ w cegietke z przewiazaniem na narozach
budynku.

Wokot wszystkich osciezy plyty termoizolacyjne powinny byc¢
ulozone tak, aby ich krawedzie nie lezaly na przedtuzeniu krawedzi
otworow. Ulozenie takie minimalizuje mozliwoS¢ pojawienia sie
pekniec.

Naroza wszystkich otworow nalezy wzmocni¢ dodatkowymi
kawatkami siatki o wymiarach 25x30 cm zatopionymi na
powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Patrz detale DS. 02.2.00.

Plyty styropianowe powinny tworzyc¢ ciagla powloke termoizolacyjna.
Wszystkie szpary pomiedzy plytami o szerokosci wiekszej niz 1,5
mm nalezy wypelni¢ materialem termoizolacyjnym np. odpowiednio
przycietymi klinami ze styropianu. Szpar nie wolno wypetnia¢ masa
klejaca. Powierzchnia powloki termoizolacyjnej musi by¢ rowna.
Plaszczyzne nalezy sprawdzic¢ przy uzyciu taty o dlugosci co
najmniej 2,5 m. Wszystkie nieréwnosci wieksze od 1,5 mm nalezy
usunac przy uzyciu pacy z papierem Sciernym. Cala powierzchnia
styropianu powinna by¢ przeszlifowana. Szlifowac nalezy ruchani
okreznymi,

nigdy rownolegle do potaczen plyt. Powstaly pyl dokladnie usunac.
Mocowanie mechaniczne stosowac do zalecen projektanta. Ilosc,
rozmieszczenie i rodzaj lacznikéw powinny odpowiednio

by¢ podane w projekcie, lub ustalone z inspektorem nadzoru w
trakcie realizacji. Laczniki nalezy wbija¢ dopiero po wyschnieciu
kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od momentu przyklejenia plyt.

Zatapianie siatki wzmacniajacej:

Przed przystapieniem do zatapiania siatki wzmacniajacej nalezy
sprawdzi¢ stan powierzchni plyt styropianowych. Ewentualne
nieréwnosci zniwelowac. Wglebienia powstate w miejscach montazu
lacznikow mechanicznych nalezy zaszpachlowaé przy uzyciu masy
klejacej .

Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sie
wykonanie standardowej warstwy bazowej przy wykorzystaniu
jednej warstwy siatki wzmacniajacej Standard. Siatke wzmacniajaca
nalezy przylozy¢ do Swiezej masy i zatapiac¢ przy uzyciu pacy



ruchami wzdhuz wiokien od Srodka ku brzegom. Siatka musi by¢
doktadnie zatopiona, tak aby na powierzchni nie byl widoczny jej
kolor. Miejsca z przeswitujacym kolorem siatki wyréwnac cienka
warstwag masy. Siatke nalezy ukladac na zakladke min. 60 mm. Na
naroznikach wewnetrznych siatke nalezy zakladac¢ na kazda ze
Scian na szerokosci 200 mm.

Narozniki zewnetrzne nalezy zabezpieczy¢ przyklejajac narozniki z
siatka wzmacniajaca lub narozniki z siatki wzmocnionej. Po
wyschnieciu spoiwa zatopic pojedyncza warstwe siatki. Tak
wykonanag warstwe bazowa nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i
pozostawi¢ do wyschniecia na czas ok. 24 godzin (20°C, 55%
wilgotnosci wzglednej powietrza). Tam gdzie elewacja narazona jest
na uderzenia, np na parterze i w sgsiedztwie ciagow
komunikacyjnych przed wykonaniem standardowej warstwy
bazowej zaleca sie zatopi¢ warstwe siatki wzmocnione;j.

Nakladanie powloki wykoficzeniowej:

Sciany zewnetrzne

Przed przystapieniem do nakladania tynku warstwa bazowa
powinna by¢ sucha, rowna i dobrze zwigzana. Czas schniecia
warstwy

bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej
powietrza) i moze by¢ dluzszy przy nie sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych.

Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostala dokladnie zatopiona,
nieréwnosci zeszlifowac paca z papierem Sciernym. Wszystkie
wyprawy elewacyjne musza by¢ nanoszone metoda ciagla az do
naturalnych przerw takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie
tasmy maskujacej. Nalezy zapewni¢ odpowiednia ilo§¢ pracownikow
i rusztowan. Nalezy unikac¢ prac na silnie naslonecznionych

i nagrzanych powierzchniach. Mase tynkarska nakladac¢ nalezy przy
uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubosci najwiekszych
ziaren kruszywa.

Fakture ksztaltowac nalezy na swiezo naloZzonym materiale, poprzez
zatarcie paca plastikowa. W celu uzyskania jednolitego wzoru
zacieranie powinno by¢ wykonane przy uzyciu tych samych ruchow
reki i tych samych narzedzi na catej powierzchni Sciany. W chlodne
dni miedzy nakladaniem tynku a zacieraniem moze by¢ wymagana
chwila przerwy. Czas osiagniecia pelnych parametrow tynku wynosi
28 dni.

Kolor tynku uzyskiwany jest poprzez malowanie farbg silikonowa
zgodnie z projektem. Jezeli podczas ukladania zaprawy tynkarskiej
na suchej warstwie bazowej i przez nastepna dobe temperatura
podloza i powietrza wynosita +20°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza 55% , to tynk mozna malowac farbg po 48 godzinach. W
gorszych warunkach pogodowych czas ten ulega wydluzeniu, co jest
to szczegolnie istotne na jesieni, gdy wystepuja niskie temperatury i
wysoka wilgotnos¢ wzgledna powietrza. Przy niskich temperaturach




i wysokiej wilgotnosci wzglednej powietrza zaleca si¢ odczekac okoto
7 dni. Farby nalezy stosowac zgodnie z instrukcja producenta.

Uwaga: Farb nie nalezy rozcienczac.

Przed uzyciem farbe nalezy dokladnie wymieszac i naktadac¢ w
dwoch cienkich powlokach walkiem do farb elewacyjnych.
Elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do
momentu catkowitego wyschniecia.

Naprawy:

Wszystkie uszkodzenia systemu wymagaja natychmiastowej
naprawy.

W przypadku, gdy przyczyna uszkodzenia jest penetracja wody pod
powierzchnié systemu na skutek nieszczelnosci uszczelnien nalezy:
a. wymienic¢ uszczelnienie

b . przy uzyciu ostrych narzedzi usunac odspojone fragmenty
powtok systemu

c. dokona¢ naprawy, tak aby zapewnic ciaglos¢ wszystkich warstw
systemu.

Do napraw nalezy uzywac tych samych materiatow, ktore
zastosowano przy instalacji systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t podano w
czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robét.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét i po ich
zakonczeniu powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci
wykonanych robét z dokumentacja, w tym:

- kontrole i przygotowanie podlozy;

- kontrole stosowanych materiatow;

- kontrole zachowanie wymagan technologicznych systemowych.
Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy porownac do
obowiazujacych wymagan jakosciowych dla wybranego systemu.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogolne;j
specyfikacji wykonania i odbioru robét.

Roboty dociepleniowe uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie badania podane w SST daly

wynik pozytywny.



8. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB

Karty techniczne produktow

Detale konstrukcyjne

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplenia Scian — Stowarzyszenie Na Rzecz Systemow
Ocieplen

452-6. Rusztowania
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z ustawieniem , eksploatacja i demontazem
rusztowan zwiazane z robotami dociepleniowymi budynku mieszkalnego
przy ul. Wawrzyniaka 14-16 w Inowroctawiu.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zalgcznik do specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t — czes¢ ogdlna jako dokument przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad zwiazanych z
ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowan.

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z
obowiazujacymi Polskimi Normami..

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Montaz rusztowan wykonac zgodnie z wymogami technicznymi dla danego
typu rusztowan. Stan rusztowania i elementéw zabezpieczajacych nalezy
okresowo sprawdzac.

2. MATERIALY
Rusztowanie wraz z pomostami i tacznikami oraz catym osprzetem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania sprzetu ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi

4. TRANSPORT
Bez wymagan.



5. MONTAZ RUSZTOWAN
Przy montazu rusztowania przestrzegac¢ nalezy ponizszych zasad:

¢ Rusztowanie montowac zgodnie z instrukcja (DTR ) dostarczona
przez producenta.

e Montaz i demontaz rusztowania powinien by¢ wykonany przez
osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan ,
pod kierunkiem upowaznionej osoby.

e Przy wznoszeniu lub rozbiorce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczna i zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowane i ogrodzenie
poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10
wysokosci rusztowania i nie mniej niz 6 m.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:
- o zmroku przy zbyt malym oswietleniu
- w czasie gestej mgly i opadow
- W czasie burzy i wiatru pow. 10m/s

Rusztowanie nalezy ustawic¢ na terenie utwardzonym. W przypadku
ustawienia na terenie nieutwardzonym stosowac drewniane podktadki.

Rusztowanie wyposazy¢ w piony komunikacyjne w odl. nie wiekszej niz
40m.

Rusztowanie wyposazy¢ w urzadzenia piorunochronne.

W przypadku gdy rusztowanie ustawione jest przy budowli majace;j
instalacje piorunochronna wykonanie urzadzenia piorunochronnego
rusztowania nie jest konieczne pod warunkiem polaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli.

Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych
przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i zerowaniach w
urzadzeniach elektrycznych o napieciu do 1 kV.

Rusztowanie usytuowane w miejscu przejS¢ powinny miec¢ daszki
ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od poziomu terenu i ze
spadkiem 45% w kierunku zZrodla zagrozenia.

Rusztowania powinny miec¢ znak bezpieczenstwa ,,B” lub atest producenta.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
przez nadzor techniczny , potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po catkowitym zakonczeniu
montazu rusztowania.



Badania eksploatacyjne polegaja na:

sprawdzeniu stanu podloza - ogledziny zewnetrzne.
sprawdzeniu posadowienia rusztowania — ogledziny
zewnetrzne
sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez
sprawdzenie wymiaroéw rusztowania z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchylek ktére wynosza;:
1)odchylenie od pionu wierzchotkéw ram goérnych
rusztowania — 15 mm dla rusztowania o H<10m i 25 mm
dla rusztowania o H>10 m.
2)odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczeg6lnych
poziomach nie powinno przekracza¢ 10 mm.
sprawdzeniu stezen — ogledziny zewnetrzne.
sprawdzeniu zakotwien — poprzez przeprowadzenie proby
wyrywania kotew Sciennych za pomoca dzwigni 1:10 silta 0,25
— 0,3 kN. sprawdzeniu nalezy poddac¢ 10% zakotwien
wybranych losowo.
sprawdzeniu pomostoéw roboczych — ogledziny zewnetrzne.
sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji — ogledziny
zewnetrzne.
sprawdzeniu nosnosci wysiegnikow — noSnos¢ wysiegnika
nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0 kN.
sprawdzeniu urzadzen odgromowych — wykonaé przez pomiar
opornosci.
sprawdzeniu zabezpieczen -ogledziny zewnetrzne
sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu — wykonac
przyrzadami pomiarowymi.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w ktérymkolwiek z w/w punktow
usterki nalezy usunac¢ i badania przeprowadzi¢ ponownie. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nastepujacym przegladom:

przeglady codzienne przeprowadzone przez brygadziste
uzytkujacego rusztowanie.

Przeglady dekadowe co 10 dni wykonywane przez
konserwatora rusztowania lub pracownika inZynieryjno -
technicznego.

Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisac¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [ m2 |
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8. ODBIOR ROBOT.

Montaz uznaje sie za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzone przy odbiorach okazaly sie zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt.6.

W przypadku gdy cho¢ jeden element zostal wykonany nieprawidlowo
nalezy go poprawic .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena 1m2 wykonania montazu obejmuje:
- wszelkie prace pomiarowe
- zaladowanie , dowoz i wywiezienie rusztowania
-  montaz i demontaz rusztowania
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i odbiorow
- wykonanie odpowiednich prac zabezpieczajacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojace metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M- 47900/02: Rusztowania stojace metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.
Ogo6lne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-78/M- 47900/03: Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.
Ogolne wymagania i badania.

452-6. Montaz rynien, rur spustowych i wykonanie
obrobek blacharskich.

1.1. PRZEDMIOT SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem i montazem
obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatgcznik do specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t — czes¢ ogolna jako dokument przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem :
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- obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej i powlekane;j
- rur spustowych z blachy ocynkowanej.
- rynien dachowych z blachy ocynkowane;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
Budowlanego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét , ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Blacha stalowa ocynkowana i powlekana wg.PN-61/B-10245, Pn-EN
10230:1998.

3. SPRZET
Bez wymagan.

4. TRANSPORT
Bez wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT
Wszyscy pracownicy musza posiadac¢ dopuszczenie do pracy na
wysokosci.

5.1. OBROBKI BLACHARSKIE

Roboty blacharskie mozna wykonywac¢ w kazdej porze roku , lecz w
temperaturze nie nizszej niz —15 stopni C. Robét nie wolno wykonywac
na oblodzonych podtozach.

5.2. RYNNY

Rynny powinny by¢ wykonane z czlonéw laczonych odpowiednimi
tacznikami. Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami , rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 50cm, spadki rynien regulowac na
uchwytach ( nie mniej niz 0,5% ) , zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢
usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego , brzeg
wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o
25mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedluzenie polaci , rynny
powinny by¢ potaczone z rurami spustowymi , najwieksza dlugosc rynny
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nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac odleglos¢ miedzy sasiednimi
rurami spustowymi.

5.3. RURY SPUSTOWE

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z cztonéw laczonych odpowiednimi
tacznikami. Rury spustowe powinny by¢ mocowane do Scian uchwytami ,
rozstawionymi w odstepach nie wiekszych 3m, uchwyty powinny by¢
mocowane w sposob trwaly przez whbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzone w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach , rury spustowe
odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokosc kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie
powinno by¢ wieksze niz 20mm przy dtugosci rur wiekszych niz 10m ,
odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2m nie
powinno by¢ wieksze niz 3mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PN

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m2 dla obrobek blacharskich i 1mb dla rynien i
rur spustowych.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja :
-poprawnos¢ wykonania poltaczenia obrobek z obrabianymi elementami
-poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy
W wyniku odbioru nalezy:
-sporzadzic¢ czesciowy protokét odbioru robot
-dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Uzgodniony z Zamawiajacym i odebrany wg pkt.8 zakres robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN - 61/B - 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
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454-5 Roboty remontowe

1.1. PRZEDMIOT SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogolne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t remontowych — pomocniczych zwiazanych z wykonaniem
docieplenia Scian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacji budynku
mieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 14-16 w Inowroctawiu

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zalgcznik do specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t — czes¢ ogolna jako dokument przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwiazanych z wykonaniem :

- naprawy tynkoéw zewnetrznych
- remont loggii i balkonow

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
Budowlanego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét , ich zgodnosc¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacja i poleceniami inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

- cement portlandzki spelniajacy wymagania normy PN-B-
19701:1997, nie zawierajacy stwardniatych grudek

- wapno hydratyzowane gaszone i sproszkowane fabrycznie

- piasek spelniajacy wymagania normy PN-79/B-06711.

- papa termozgrzewalna podkladowa i nawierzchniowa

- woda zarobowa — nadajaca sie do picia za wyjatkiem wody
mineralnej

- plytki mrozoodporne przeciwslizgowe

- daszki z poliweglanu wraz z konstrukcja nosna metalowa

3. SPRZET
Bez wymagan

14



4. TRANSPORT
Bez wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. NAPRAWA TYNKOW ZEWNETRZNYCH

Nalezy bezwzglednie skuc¢ wszystkie luzne tynki elewacji i uzupeinic
tynkiem zwyklym kat. III.

5.2. WYKONANIE REMONTU LOGGII

Nalezy dokonac¢ wymiany izolacji, opierzen blacharskich, posadzek oraz
naprawic¢ sufity loggii.

Na Sciankach bocznych loggii nie przylegajacych do mieszkania wykonac
zbrojenie cienkowarstwowe i wykonac tynk mineralny.

Wykona¢ ekrany balustrad loggii i balkonéow z ptyt poliweglanowych
przyciemnionych gr. 8-10 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PN

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1m2 .

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegaja :
- wykonanie uzupelnien tynkow jako podloze pod docieplenie i
tynk cienkowarstwowy
- wykonanie uzupelnien ubytkéw ptyt balkonowych
- wykonanie wlasciwej izolacji i posadzek balkonow
- wykonanie uzupelnien muru po luxferach.
- wlasciwe wykonanie opaski betonowej wokot budynku

W wyniku odbioru nalezy:
- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Uzgodniony z Zamawiajacym i odebrany wg pkt. 8 zakres robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie normy.
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454-2 Instalowanie stolarki z tworzywa sztucznego

1.WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegoélowej specyfikacji technicznej ( SST)
sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na
zakladaniu stolarki okiennej i drzwiowej z tworzywa sztucznego
zwigzanych z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul.
Wawrzyniaka 14-16 w Inowroctawiu

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogoélna
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w p.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

SST dotyczy rob6t majacych na celu wymiane stolarki okiennej na
PCV i drzwiowej na aluminiowa powlekana zwigzanych z budowa
wymieniong w p.1.1.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjeto zgodnie z definicjami zawartymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogolna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na budowie oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY I WYROBY
WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby zastosowane do wbudowania musza byc¢ zgodne z projektem
budowlanym i posiada¢ wymagane dokumenty wynikajace z ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004
r., Nr 92, poz.881).

Okna z PCV, jednoramowe z szyba thermofloat w kolorze bialym o
wspotczynniku przenikania ciepta U max. 1,3 W/m2K. Okna
powinny by¢ wyposazone w okucia obwiedniowe, mozliwos¢
regulowanego wychylenia. Maksymalna Infiltracja powietrza w
granicach 0,5-1,0 m3m hdaPa?/3 . Izolacja akustyczna minimum 30
dB. Wymiary okien nalezy zweryfikowac poprzez pomiar z natury.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe powlekane czesciowo oszklone z
pelnym wyposazeniem dla elektrozaczepu

16



3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do
tego typu robot. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét — czes¢ ogolna.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawierac
wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie
opakowanie. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu gwarantujacymi zabezpieczenie przed uszkodzeniem,
przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot — czes¢ ogolna. Montaz stolarki
nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do osadzenia stolarki nalezy sprawdzi¢ oScieza

5.3. ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Stolarke nalezy mocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z instrukcja producenta. Ustawienie okna i drzwi nalezy
sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu
powinno by¢ mniejsze niz 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3
mm. Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

-3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowana stolarke nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym
materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
odpowiednia abrobata techniczng ITB. Osadzone okno i drzwi po
zamontowaniu nalezy oczysSci¢ w miejscach przylegania skrzydet i
dokladnie zamkng¢. Osadzenie parapetéw nalezy wykonac po
osadzeniu i uszczelnieniu okna ze szczegolnym zwroceniem uwagi na
prawidlowe polaczenie w miejscu mocowania z rama okna zgodnie z
zaleceniami producenta okien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli wykonania rob6t podano w
czesci ogolnej specyfikacji wykonania i odbioru robét.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robo6t i po ich
zakonczeniu powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci wykonanych
robot z dokumentacja, w tym:

)
)
)

o

kontrole przygotowania oSciezy;

kontrole jakosci zastosowanych materiatow;

kontrole zachowanie wymagan technologicznych systemowych
producenta stolarki;

sprawdzenie dziatania skrzydetl i elementow ruchomych, okuc
oraz ich funkcjonowania;

sprawdzenie prawidlowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w czesci ogolne;j
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

Zamontowanie i uszczelnienie stolarki uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i wymaganiami inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie badania podane w SST daly

wynik pozytywny.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.zm);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U.
z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z pozn.zm.)
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